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Таблица для выбора радиальных заплат Centech.
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	А-В
-
Неремонтируемая зона

L
-
Длина повреждения

С
-
Максимальный диаметр повреждения в протекторе

S-T
-
Плечевая зона 40 мм

W
-
Ширина повреждения


	А-В - Неремонтируемая зона

для покрышек легковых машин и легких грузовиков

40 мм

6.50 - 7.00

65 мм

7.50 - 16.00

75 мм

17.50 - 23.50

90 мм

24.00 - 29.50

125 мм

30.00 - 33.50

150 мм

36.00 - 50.50

190 мм




Как пользоваться таблицами для выбора радиальных заплат Centech
Для правильного выбора заплаты необходимо определить размер повреждения в покрышке, измерив самое широкое место поврежденной части корда по ширине и длине (смотри схему). Найдите размер покрышки в верхнем горизонтальном столбце таблицы. Затем найдите размер повреждения по ширине в левом вертикальном столбце. Рядом в вертикальном столбце найдите размер повреждения по длине. Нужный размер заплаты находится в квадрате пересечения найденных столбцов. Эта схема имеется в виде НАСТЕННОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЫ. 

