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Легковые машины и легкие грузовики
	Размер повреждения на боковой поверхности покрышки
	Размер покрышки
	Диаметр повреждения 
в протекторе

	Ширина
	Длина
	125-175
	185-255
	

	6 мм 
6 мм
	15 мм 
50 мм
	10 
12
	10 
12
	6 мм

	10 мм 
10 мм 
10 мм
	10 мм 
40 мм 
50 мм
	10 
12 
14
	10 
12 
14
	10 мм

	15 мм 
15 мм
	40 мм 
50 мм
	12 
14
	12 
14
	15 мм

	20 мм 
20 мм 
20 мм
	20 мм 
40 мм 
50 мм
	12 
12 
14
	12 
14 
14
	20 мм

	25 мм 
25 мм
	40 мм 
50 мм
	14 
14
	14 
22
	25 мм


Номер заплаты, обозначенный жирным курсивом, относится к ремонту протектора. Легковые покрышки со скоростным индексом H, V или Z должны быть отремонтированы только в протекторной зоне с максимальным повреждением 6 мм.
